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ESPECIFICACIÓN DEL MATERIAL 

MONOMERO DE ESTIRENO  

 

 SKU DEL 
PRODUCTO 

FECHA DE 
EMISIÓN 

FECHA DE 
REVISIÓN 

NO. DE 
VERSIÓN 

170300GR 
FEBRERO,  

2020 
SEPTIEMBRE, 

2023 
4 

 

PROPIEDAD 
EQUIPO 

A UTILIZAR
MÉTODO 

DE ANALISIS
TIPO 

DE PROPIEDAD
ESPECIFICACIÓN

PESO ESPECÍFICO 
20/20°C 

DENSÍMETRO MCA-02 CRÍTICO 0.904-0.907 

PUREZA (%PESO) 
CROMATÓGRAFO DE 

GASES 
MCA-02 CRÍTICO 99.80 MÍNIMO 

PRESENCIA DE 
PREPOLIMERO  

PROBETA MCA-02 CRÍTICO 
CLARA 

TRANSPARENTE 

APARIENCIA VISUAL MCA-02 CRÍTICO 
LÍQUIDO LIMPIO 
TRANSPARENTE 

COLOR PT-CO COLORIMETRO MCA-02 CRITICO 10 MAXIMO 

INHIBIDOR-TBC, ppm -- ORIGEN ORIGEN 10-25 
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